
吊り線劣化限度見本�
Deterioration limit samples for messenger wires

ケーブルのつり線などに使われている亜鉛めっき鋼撚線は、長時
間経過すると腐食などによって細くなり破断する恐れがある。劣化
限度見本は腐食外観により強度低下を判断するものであり、現場
で吊り線と比較することにより劣化の度合いを判定できる。�


